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AHŞAP&MOBİLYA BOYASI 

Ham ahşap yüzeyler emici yüzeylerdir. Emici yüzeyler için yağlı ahşap boyası 

uygulanmalıdır. Boyalı ve kaplamalı yüzeyler gibi emici olmayan yüzeyler için yüzeye 

yapışmayı sağlayan tutkal yapılır boyalar uygulanmalıdır. Burada size Okra toprak ve mineral 

pigmentler ile doğal malzemeler kullanarak doğal ahşap ve mobilya boyası yapabileceğiniz 

tarifi paylaşıyoruz.   

Malzemeler: 

Okra Pigmentler* 

Arap Zamkı Tozu* 

Yumurta Sarısı Tozu* 

Boya Hazırlama Kabı* 

Sıcak Su 

Yapılışı: 

Bir ölçek arap zamkı tozuna sıcak su ekleyin. Eriyene kadar karıştırın. Kıvamı yoğun ve 

akışkan şekilde olmalıdır. Eriyik zamkı boya hazırlama kabına elde edeceğiniz boya miktarı 

kadar alın. Üzerine dilediğiniz renkte okra pigmenti ekleyin. Sıvı bağlayıcınız ile 1:1 oranda 

pigment ilavesiyle başlayın. Uygulayacağınız boyanın kalınlığına göre kıvamı ayarlayın. 

Kalın boya uygulaması için daha fazla pigment, daha ince boya uygulaması için sıvı zamk 

ilave edin. Karışımın yarısı ölçeğinde yumurta sarısı tozu ekleyin ve karıştırın. Homojen 

kıvam elde edene kadar karıştırın. Boyanız uygulamaya hazırdır.  

 

Uygulanacak yüzeyin yağ, kir gibi kalıntılar var ise iyice temizleyin. Yüzey uygunsa 

zımparalama yapın. Okra pigmentlerin renk kapatıcılığı yüksektir. Bu yüzden astar yapmanıza 

gerek yoktur. Koyu yüzeyler için rengi etkilememesini isterseniz önde beyaz pigmentlerler ile 

ince bir boya hazırlayıp kurutun. Boya uygulama sonrası tam kuruma için bir gece bekleyin.  

 

* Okra pigmentlerden dilediğiniz doğal renkleri, Arap Zamkı Tozu, Yumurta Sarısı Tozu ve 

Boya Hazırlama Kabını web sitemizden temin edebilirsiniz.  

** Koyu renkli yüzeyler için önce beyaz boya uygulayıp astar boya olarak son boyama öncesi 

uygulayın. Her iki kat uygulama için tam kurumayı bekleyin.   


